IPA Bauchemische Produkte GmbH
A Stable Solution

IPA Unimortel konz

e

Koncentrat zaprawy do wyktadania, powlekania, naprawy i uszczelniania wg DIN 19573

z przyspieszonym czasem wigzania

Opis produktu :

IPA Unimdrtel konz jest fabrycznie suchym,

szybkowigzacym, wigzanym cementem koncentratem
zaprawy naprawczej na bazie cementdw, wyprodukowanym
wg DIN EN197, ktéry mieszany jest z kruszywem zgodnym z
DIN 4226, Czes$¢ 1, w stosunku 1 :1 do 1: 2 (zaleznie od
zastosowania), do gotowej do uzytku zaprawy. Taka sucha
zaprawa mieszana jest z ciecza zarobowa, ktdrg jest woda
lub IPATOP Liquid AMF, albo IPA Liquid ph+ .

Obszar zastosowan :

IPA Unimoértel konz znajduje zastosowanie w wyréwnywaniu
powierzchni posadzek betonowych, ramp, stopni schoddw,
jastrychoéw, jak tez jako zaprawa naprawcza do posadzek
przemystowych, drdg przejazdowych z betonu i innych po-
wierzchni betonowych obcigzanych mechanicznie.

Inne obszary zastosowan to: hydrofobowe fugowanie cegiet i
kamienia naturalnego w murach, nieprzepuszczalne dla
wody tynki, wyoblenia i reprofilacja budowli wodno-
Sciekowych.

Sposob dziatania/wtasciwosci :

IPA Unimértel konz

e Jest wodoszczelna

e Jest szybkowigzgca

e Odznacza sie niskim skurczem samoistnym

o Odznacza sie niskim skurczem od wysychania (niski

skurcz liniowy/korzystny modut E)

Hamuje proces korozji poprzez zachowanie alkalicznosci

¢ Nie jest agresywna w stosunku do zbrojenia

o Jest wysoce wytrzymata na odrywanie na mineralnych
podiozach i

e Jest poreczna w obrébce

Sposdb obrobki/ Podtoza:
Powierzchnie betondw, jastychdw, tynki cementowe i mury.

Dane techniczne

Materiat bazowy : wigzany cementem

Barwa: szara

Ciezar nasypowy: ok. 1,2 kg/dm?

Ciecz zarobowa: Czysta woda lub IPATOP
Liquid AMF (1:1 rozrobiony
z wodg) lub IPA Liquid ph+

Czas na przepracowanie: | ok. 20 minut (zaleznie od

temperatury)

Zapotrzebowanie na ciecz zarobowa :

Szlam sczepny Zaprawa wtasciwa

Woda 0,22 kg/kg Woda 0,15 kg/kg

IPA Liquid ph+ 0,22 kg/kg | IPA Liquid ph+ 0,15 kg/kg

IPATOP Liquid AMF (1:1) IPATOP Liquid AMF (1:1)
0,22 kg/kg 0,15 kg/kg

Zaprawa zwigzana : (damo 1 mm, IPA Unimér-
tel konz 1:1 ,schudzona®z
piaskiem)

W przypadku zastosowania kruszyw z wigkszym ziamem,
ktore musza posiada¢ zwykle w betonie wystepuijgce linie
przesiewu, spada udziat cieczy zarobowej i zarazem para-
metry mechaniczne zaprawy naprawczej.

Wytrz. na nacisk: po 7 dniach 31,0 N/mn??
po 28 dniach | 38,0 N/mm?
Wytrz. na zginanie: po 28 dniach | 5,5 N/mm?
(zwoda)
Wytrz. na zginanie: po 28 dniach | 8,4 N/mm?
(z IPA Liquid)
Dyn. Modut E : 21 500
N/mm?
Temp.rozszerzalnosé¢ | 14,2 *10-6/
liniowa: K
Whytrz. na odrywanie: | po 28 dniach 4,0 N/mm?
Zuzycie : ok. 1,0 kg IPA Unimdrtel konz/I
zaprawy




IPA Unimortel konz

Koncentrat zaprawy do wyktadania, powlekania, naprawy i uszczelniania wg DIN 19573

z przy$pieszonym czasem wigzania

Przygotowanie podtfoza :

Podioze nalezy podda¢ mechanicznemu czyszczeniu,
takiemu jak piaskowanie na sucho lub mokro, piaskowanie
kulkami szklanymi, czyszczenie powietrzem lub wodg pod
wysokim cisnieniem, szlifowanie, frezowanie, itp. Usunaé
nalezy wszystkie luzne, niezwigzane z podiozem i osfabi-
ajgce przyczepnos¢ materialy jak : oleje, smary, resztki
starych powiok, warstwy zlasowanego betonu az do
nosnego podioza, gwarantujgcego dobre przywieranie.
Zalecana warto$é wytrzymatosci na odrywanie to 1,5
N/mm2. Powierzchnie zabrudzone olejami oczyscic za
pomoca IPA Reiniger. Nastepnie otwarte kapilamie po-
wierzchnie muszg byé obficie wysycone wodg; katuze i
wodny fim nalezy usunaé.

Dodatkowe zalecenie przy mtodych betonach:
Srodki majace na celu zachowanie wystarczajaco diugiego
Czasu wigzania. Zapobieganie nagromadzaniu sie mleczka
cementowego poprzez krzyzowe ruchy szczotki. Usuniecie
$rodkéw pielegnacii i szalowania.

Szlamy sczepne :

Dla lepszej przyczepnosci sporzadza sie szlam sczepny z
IPA Unimértel konz i czystej wody, IPATOP Liquid AMF (1:1
mit Wasser) lub IPA Liquid ph+ ( zaleznie od technologicz-
Nego przeznaczenia zaprawy) za pomoca urzadzenia mies-
zajgcego i w konsystencji sziamu. Nalezy uwazaé na to,
aby komponenty proszkowe mieszac najpierw z niewielkg
loscig wody lub cieczy zarobowej w celu odpowietrzenia
tych pierwszych. Dopiero po tym mozna dodawac reszte
wody lub cieczy zarobowej w celu uzyskania ostatecznej
konsystenciji. Taki szZlam sczepny nanosi sie za pomoca
fawkowca lub szczotki na grubos¢ 1 do 3 mm na podioze.

Przrerob :

Do sporzadzenia zaprawy schudza sie IPA Unimértel konz
piaskiem kwarcowym (o ciadfej linii przesiewu) w proporcii
mieszania 1:1 .

Taka sucha mieszanka mieszana jest z kolei z wodg, lub z
IPATOP Liquid AMF (1:1 z woda), lub IPA Liquid ph+ (1:1 z
czystg wodg) poprzez wolno biegngce urzadzenie mies-
zajgce az do uzyskania homogennej, gotowej do aplikacii
zaprawy (25 kg suchej zaprawy z ok. 4 | cieczy zarobowe)).
Tak przygotowang zaprawe aplikowa¢ metodg ,Swieze na
Swieze”, na warstwe uprzednio

naniesionego szlamu sczepnego, zagescic i zatrze¢. W
przypadku duzych wypadnie¢ stosowaé szalunek.

Zaprawy, W ktorej zaczat sie proces hydratacji nie mozna juz
plastyfikowac¢ wodg lub cieczg zarobowa. Temperatury
podioza i materiatu w czasie prac i 24 godz. po nich nie
powiiny spadac ponizej + 5°C. Wazne pozostajg reguly
przerobu i obchodzenia sie z materiatlami zawieracymi ce-
ment.

Pielegnacja :

IPA Unimdrtel konz- powtoki i inne formy aplikacji musza
by¢, poprzez odpowiednie dzialania, chronione przed prze-
dwczesnym wysychaniem, bezposrednig operacjg promieni
stonecznych, deszczem, mrozem. Wazne sg ogdine
zasady postepowania pielegnacyjnego z materiatami zawi-
erajgcymi cement jako Srodek wigzacy.

Czyszczenie i gospodarka odpadami :

Urzadzenia i narzedzia czysci sie czystg woda. Resztki
materialu, prézne opakowania sg odpadem specjainym.
Klucz do odpaddéw w postaci zaprawy zwigzanej to: LAGA-
Nr. 314 09 EWC-Nr. 17 01 01

Ochrona i bezpieczenstwo pracy :

Przed rozpoczeciem pracy zaleca sie pokry¢ dionie kre-
mem ochronnym, poza tym jako absolutne minimum s3 :
odziez ochronna, okulary ochronne i takiez rekawice. Uni-
ka¢ wzniecania kurzu. Podczas prac nie pali¢, nie pi¢ i nie
jes¢. W przypadku dostania sie odprysku na skére lub do
oka, nalezy przemywaé to to miesce wodg przez min. 15
minut. Zaleca sie mie¢ w pogotowiu specjaline, dostepne w
aptekach krople do przemywania oka w takich przypad-
kach. Potem jeszcze nalezy skonsultowac sie z lekarzem.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP o pracy i
obchodzeniu sie z matariatami zawierajgcymi cement, jak
tez wskazowki zawarte w Karcie Charakterystyki dia tego
produktu.

Forma dostawy : 25 kg worek papierowy z wkiadkg PE
Przechowywanie: W nienaruszonych opakowaniach
fabrycznych, w suchym, i zgodnie z WHG § 19. Tempera-
tura nie powinna spadaé ponizej +5°.

Czas przechowywania: 12 miesiecy.

Wersja 2302

Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznych zastosowan preparatu, ktre podajemy na uzytek kupujacego lub wykonawcy, oparte sa na naszym doswiadczeniu i giebokiej wiedzy, odpowiadajacej

aktualnemu stanowi nauki i praktyki. Zalecenia te nie sg jednak wiazace, takze w odniesieniu do prawnych oséb trzecich i zagranicznych przepiséw prawnych i nie tworza umownego stosunku prawnego, ani tez

wynikajacych z umowy zobowiazar ubocznych. Nie zwalniaja one kupujacego z obowiazku sprawdzenia — na wiasna odpowiedziaino$¢ — przydatnosci naszych produktdw do przewidywanego zastosowania

Powyzsza informacja techniczna traci swa waznos¢ po ukazaniu sie nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowego produktu

IPA Bauchemische Produkte GmbH

Werk: Riedhof 5 — 82544 Egling — Tel. 08171-7031 — Fax 08171-7088 — E-mail: info@IPA.de

Intemet: www.ipa.de oder www.ipanex.de



http://www.ipa.de/
http://www.ipanex.de/

