IPA Bauchemische Produkte GmbH
A Stable Solution

IPA Verpressmortel Kanal

<>

Wiazana cementem, mineralna zaprawa iniekcyjna o wysokiej wytrzymatosci wczesnej

IPA Verpressmortel Kanal S

Wigzana cementem, mineralna zaprawa iniekcyjna o wysokiej wytrzymatosci wczesne;j i

przy$pieszonym twardnieniu.

Opis produktu :

IPA Verpressmortel Kanal + i Kanal S sktadajg z cementu
znormowanego z DIN 1164, piasku, kruszywa i dodatkow,
i jest suchg zaprawg zgodng z DIN 18557.

IPA Verpressmortel Kanal/ + Kanal S sg zaprawami
iniekcyjnymi WW do naprawy/renowaciji wiotow
kanatowych w mys| DIN 19573 — XWW3.

Swiadectwa:

o Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen;
Swiadectwo badan wg DVGW-Arbeitsblatt W 347 ,,
Wymagania higieniczne w stosunku do materiatow
wigzanych cementem w obszarze wody pitnej*

o [ PM AG, Beinwil CH; ,Badania zgodnosci z atestem
VSA"

o [ PM AG, Beinwil CH; ,, Badania zgodnosci z
wytycznymi VSA QUIK-Richtlinie ( Zapewnienie Jakosci
przy pracach renowacyjnych kanatéw wodnych i
Sciekowych)

o Prifbericht Systembeurteilung Bericht Nr. 2011 -02-
5623-04

Obszar zastosowan :

IPA Verpressmortel Kanal + Kanal S nadajg sie sczegodlnie
dobrze do wypetniania pustek podczas napraw instalaciji
Sciekowych, do dodatkowego wyparcia przestrzeni
wolnych w mufach i przytgczach kanatowych, do
dopetniajgcego wypethiania pustek miedy nowymi a stary-
mi rurami w technologii reliningu i do dopetniajgcego
wypetiania pustek w budowlach typu studniowego oraz
do stabilizacji gruntu.

Sposéb dziatania/ Wtasciwosci :
IPA Verpressmortel Kanal + Kanal-S
e sg produktami czysto mineralnymi
sg odporne na dziatanie siarczanéw
sg 1- komponentowe oraz
sg zarabiane jedynie wodg
sg obrabialne natryskiem
majg nastawiony czas przepracowania
cechujg sie dobrym przywieraniem na mineralnych po-
dtozach
e szybko zaczynajg twardnie¢, takze przy niskich tempe-
raturach
e majg wysokg wytrzymatos¢ wczesng
sg wodoszczelne zgodnie z. DIN 1045
sg niskoskurczowe

Dane techniczne

Swieza zaprawa

Gestosé 2,02 g/cm?
Porowatos$é 5,0 Vol.%
IPA Ver- IPA Ver-
pressmortel pressmortel
Kanal Kanal-S
Materiat ba- cement cement
ZowWy
Kolor szary szary
Ziarno 0,5mm 0,5 mm
Cigzar nasy- 1,32 kg/dm3 ca. 1,3 kg/dm3
powy

Ciecz zarobo-
wa

czysta woda

czysta woda

Zapotrzebo- 19 czesciwag. | 22 czesci wag.

wanie na ciecz

zarobowg

Czas na > 15 minut < 15 minut

przepracowani

e przy 23°C

przy 12°C < 60 minut < 15 minut

Zuzycie ok. 1,7 kg na ok. 1,7 kg na
litr zaprawy litr zaprawy




IPA Verpressmortel Kanal

Wigzana cementem, mineralna zaprawa iniekcyjna o wysokiej wytrzymatosci wczesnej

IPA Verpressmortel Kanal S

Wigzana cementem, mineralna zaprawa iniekcyjna o wysokiej wytrzymatosci wczesne;j i

przy$pieszonym twardnieniu.

Uwagi do przerobu/ Prace wstepne:

Zaprawa zwigzana przy lezakowaniu pod wodg

Brany do przerobu obszar musi by¢ szczelny zaréwno na Czas Wytrzymatos¢ na nacisk
in- jak i exfitracje wody. Dlatego trzeba wczedniej Verpressmortel | Verpressmortel
sprawdzié, czy niezbedne sa prace uszczelniajace. Kanal Kanal-S
Untergrund: 1 godzina 1,6 N/ mm2 2,8 N/ mm?

: i 2 2
W dostepnych dla ruchu pieszego czesciach instalaci g gggi:gy gg Hj 2?2 22 Hj 222
Sciekowych podtoze musi by¢ wolne od wszelkich obcych 1 dzien 5,8 N/ mm? 5’3 N/ mm?
substancji mogagcych Zle wptywac¢ na przywieranie > dni 2’4 9N/ M 8’9 N/ e
aplikowanej zaprawy. Pakery, wzglednie lance iniekcyjne : : > ; >
osadzane sg z pomocg IPANEX Stopfmértel. Fugii rysy sg 7 dni , 38,5 N/ mm 83,3 N/ mm
uszczelniane za pomoca IPANEX Stopfmértel lub IPA 28 dni 40,5 N/ mm/2, 46,6 N/ mm?
Unimértel Rapid. W niedostepnych dla ruchu pieszego Wytrzymatosc na odrywanie
zbiornikach $ciekow nalezy usungé wszelkie ztogi. 3 Tage > 0,8N/mm? > 0,8N/mm?
Wystajgce poza obrys kolektora zbiorczego doptywy z 28 Tage > 1,5N/mm? > 1,5N/mm?
kierunku doméw nalezy sfrezowac. Modut dyna- 25955N/mm2

miczny E 28 dni;

Przeréb: Odpornos¢ na < 0,8 mm/m brak widocznych
IPA Verpressmortel Kanal + Kanal S zmieszac¢ z 16 do 22 siarczany : rys

% czesci wag czystej wody | miesza¢ pod wolne obroty Klasa ekspozycji | XWW3

mieszadta az do uzyskania homogennej masy. wg DIN 19573

Konsystencja nadajaca sie do pompowania to 25 kg Czas 6 miesigcy w przepisanych

suchej zaprawy do 4,0 — 5,5 | wody. Azeby nie przeciggac
niepotrzebnie czynnosci mieszania, nalezy trzymac sie
zasady, by najpierw wymiesza¢ zaprawe z 4,0 litrami wody,
a potem stopniowo jg dolewac¢ az do uzyskania pozgdanej
konsystenciji. Mieszanie nalezy przeprowadzac¢ na placu
budowy. S'wieZa zaprawe ttoczy¢ za pomocg dobranej
pompy. Zaprawa z zaczetym juz procesem hydrataciji nie
moze by¢ poddawana dalszej plastyfikacji woda. W
przypadku zastosowania pakeréw lub robotéw kanatowych
produkty IPA Verpressmortel Kanal + Kanal S mogg by¢
stosowane na dtugich odcinkach. Dlatego zaleca sie,
dysponowac wezami o réznej dtugosci, aby mozna byto
catkowitg dtugos¢ wezy dopasowacé optymalnie do
warunkéw na placu budowy. W czasie przepisanym do
przepracowania materiatu muszg by¢ oproznione weze
ttoczenia i przeptukane wodg. Od 45 — 60 minuty ( zaleznie
od temperatury ) jest procecs wigzania tak daleko
posuniety, iz paker mozna usung¢. Temperatura podtoza i
materiatu podczas prac i 24 godz. po nich nie moze spas¢
ponizej +5°C. Waznos$¢ majg przepisy obrobki materiatdw
zawierajgcych cement.

przechowywania;

warunkach

Przechowywanie:

W oryginaknych, fabrycznych
opakowaniach; w suchym,
zgodnie z WHG § 19; w
przedziele temperatur > +5°C i
< +30°C

Forma dostawy :

20 kg wiadro PE
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Wigzana cementem, mineralna zaprawa iniekcyjna o wysokiej wytrzymatosci wczesnej i
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Wskazéwki szczegbline :

Juz niewielkie odchylenia od przepisanych ilosci cieczy
zarobowej prowadzg do przys$pieszenia badz opdznienia
procesu wigzania. Dopasowanie czasu wigzania do
panujacej podczas prac temperatury moze nastgpi¢ przez
zmieszanie ze sobg obydwu produktéw - IPA
Verpressmortel Kanal z IPA Verpressmértel Kanal S. Z
uwagi na wielos¢ mozliwych czynnikéw, mogacych miec
wplyw na czas wigzania, wszelkie decyzje o mieszaniu tych
produktéw powinne by¢ podejmowane w kazdym
pojedynczym przypadku na placu budowy. Czyszczenie
narzedzi i urzgdzen nastepuje natychmiast po uzyciu duza
ilosc¢ig wody. Resztki niewymieszanego materiatu nie
spuszcza¢ do kanalizacii.

Ochrona i bezpieczenstwo pracy :
Przed rozpoczeciem pracy zaleca sie pokry¢ dtonie kremem
ochronnym, poza tym jako absolutne minimum sg : odziez

ochronna, okulary ochronne i takiez rekawice.
Unika¢ wzniecania kurzu. Podczas prac nie pali¢, nie
pi¢ i nie jes¢. W przypadku dostania sie odprysku na
skoére lub do oka, nalezy przemywac to to miesce
wodag przez min. 15 minut. Zaleca sie mie¢ w
pogotowiu specjalne, dostepne w aptekach krople
do przemywania oka w takich przypadkach. Potem
jeszcze nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Nalezy
stosowac¢ odpowiednie przepisy BHP o pracy i
obchodzeniu sie z matariatami zawierajgcymi
cement, jak tez wskazdwki zawarte w Karcie
Charakterystyki dla tego produktu

Wersja 2302

Nasze ustne i pisemne zalecenia co do technicznych zastosowan preparatu, ktére podajemy na uzytek kupujacego lub wykonawcy, oparte sg na naszym do$wiadczeniu i giebokiej wiedzy,

odpowiadajgcej aktualnemu stanowi nauki i praktyki. Zalecenia te nie sg jednak wigzace, takze w odniesieniu do prawnych oséb trzecich i zagranicznych przepiséw prawnych i nie tworzg umownego

stosunku prawnego, ani tez wynikajacych z umowy zobowiazan ubocznych. Nie zwalniaja one kupujacego z obowigzku sprawdzenia — na witasng odpowiedzialno$¢ — przydatnoéci naszych

produktéw do przewidywanego zastosowania Powyzsza informacja techniczna traci swa waznos$¢ po ukazaniu sie nowego wydania karty informacyjnej przedmiotowego produktu

IPA Bauchemische Produkte GmbH

Werk: Riedhof 5 — 82544 Egling — Tel. 08171-7031 — Fax 08171-7088 — E-mail: info@IPA.de

Internet: www.ipa.de oder www.ipanex.de



http://www.ipa.de/
http://www.ipanex.de/

